














































т.е. при облучении ПВБ первичные свободные радикалы образуются
В результате обрыва С-Н связи. Полученные экспериментальные данные
позволят правильно выбрать антиоксиданты и фотостабилизаторы ДЛЯ
торможения процессов старения ПВС и ПВБ, хорошо зарекомендовавшихсебя реставрации архивных документов.

Но

Рис. 14. СпектрЭПР облученного УФ светом Рис. 15. Спектр ЭПР облученного УФ
ПВС, при температуре 77 "К светом ПВБ, при температуре 77

В Заключении приведены основные направления работ посозданию безотходных производств поливинилацетатных пластиков.
Выводы

1. Разработан новый способ утилизации ацетилен содержащихсдувок (сдувочного ацетилена) производства винилацетата.
Хроматографическими исследованиями, сварочными работами,механическими и металлографическими исследованиями показанавозможность применения сдувочного ацетилена как газа для
проведения газопламенных работ.
Предложена технологическая схема наполнительной станции ДЛЯзаполнения баллоны сдувочного ацетилена.2. Разработан способ очистки сточных вод от ПВС, повышающий
степень очистки, a также принципиально новый способ очисткисточных вод от поливинилового спирта.3. Разработана технологическая схема процесса ОЧИСТКИ сточных ВОДот ПВС. Технология разработана для внедрения на Кунцевской
текстильной фабрике (объединения <<Октябрь>> г. Москва).4. Разработан новый способ утилизации твердых отходов техноло-
гических процессов производств сополимеров винилацетата.
Получены клеевые композиции для деревообрабатывающей
химической промышленности.

5. Изучена возможность применения регенерированных отходов
ПВС из сточных вод в текстильной промышленности. Показано,
что регенерированный ПВС может быть применен как связующее
для получения нетканых материалов.

6. Показаны внедрены В производство нетканые материалы из
отходов текстильной промышленности с применением регенери-
рованных отходов ПВС, для подворотников. (Внедрено в произ-
водство на Масисской фабрике нетканых материалов).7. Разработан принципиально новый способ получения нетканого
материала без использования прошивной нити. Внедрено в
производство на Масисской фабрике нетканых материалов (пос.
Харберд, НПО по переработке отходов).

8. Разработан способ улучшения механических свойств полотен
(подвергающихся воздействию уф лучей) с применением регене-
рированного ПВС.

9. Разработаны тепло шумозащитные нетканые материалы с
применением регенерированного ПВС отходов текстильной
промышленности.

10. Изучена возможность применения некондиционного поливинил-
бутираля В текстильной промышленности. Показано, что неконди-
ционный поливинилбутираль может быть применен отходами
текстильной промышленности для получения сукно -- подобных
композиций.
Показано, что некондиционный поливинилбутираль определенной
марки может быть применен в текстильной промышленности как
несмываемый аппрет ДЛЯ прокладочных материалов воротники И
манжеты швейных изделий.

11. Предложена и показана возможность применения отходов
поливинилового спирта некондиционного поливинилбутираля
для реставрации древних рукописей архивных документов, В
отделе реставрации консервации Института древних рукописей
им. М.Маштоца (Матенадаран). Методом электронного парамаг-
нитного резонанса изучен механизм действия ультрафиолетового
света на полимерные материалы (отходы поливинилового спирта

некондиционного поливинилбутираля), применяемые для
упрочнения древних рукописей И архивных документов, ЧТО
является важным для выбора антиоксидантов и
фотостабилизаторов процесса старения материалов улучшения
прочностных свойств.
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Приложении приводятся материалы ДЛЯ организации
производства (к главе 2) расчет экономического эффекта. Методики
анализа Акты о внедрении.
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
և

1. Մշակված է վինիլացետատի արտադրության ացետիլեն պարունակող
արտանետվող գազի օգտագործման նոր եղանակ:
Քրոմատոգրաֆիկ հետազոտություններով, եռակցման աշխատանք-
ներով, մեխանիկական և մետաղագրաֆիկ հետազոտություններով
ցույց է տրված եռակցման համար ացետիլեն պարունակող գազի
օգտագործման հնարավորությունը:
Ստացված տվյալների հիման վրա առաջարկված է լիցքավորման
կայանի տեխնոլոգիական սխեման:

2. Մշակված է ՊՎՍ-ից (պոլիվինիլ սպիրտից) հոսքաջրերի մաքրման
աստիճանը բարձրացման նոր եղանակ: Մշակված է ՊՎՍ-ից հոսքային
ջրերի մաքրման սկզբունքորեն նոր եղանակ, որը թույլ է տալիս
անջատել նրան մաքուր վիճակում:

3. Առաջարկված է ՊՎՍ-ից հոսքաջրերի մաքրման տեխնոլոգիական
սխեման: Մշակված տեխնոլոգիան փորձարկվել Կունցևոյի տեքստիլ
ֆաբրիկայում (<<Օկտյաբր>> միավորումում, ք. Մոսկվա):

4. Մշակված են նոր սոսնձային կոմպոզիցիաներ ՊՎԱԴ-Ի (պոլիվի-
նիլացետատային դիսպերսիայի) պինդ թափոնների հիման վրա,
քիմիական և փայտամշակման արդյունաբերության համար:

5. Ուսումնասիրված է ՊՎՍ-ի վերականգնված թափոնների կիրառումը
տեքստիլ արդյունաբերությունում: Ցույց է տրված, որ ՊՎՍ-ի
վերականգնված թափոնները կարող են օգտագործվել որպես
կապակցանյութ ոչգործվածքային կտորեղեն ստանալու համար:

6. Մշակված են ոչգործվածքային կտորեղենի տեսակների ստացման
եղանակներ հիմնված ՊՎՍ-ի և ՊՎԲ-ի (պոլիվինիլբութիրալի)
թափոնների օգտագործման վրա (ներդրված է արտադրության մեջ
Մասիսի ոչ գործվածքային ֆաբրիկայում):
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7. Մշակված է սկզբունքորեն նոր եղանակ, առանց թափանցակարման թել
օգտագործելով ոչգործվածքային կտորեղեն ստանալու համար,
(ներդրված է արտադրության մեջ Մասիսի թափոնների վերամշակման
ոչգործվածքային ֆաբրիկայում, ԳԱՄ Խարբերդ):

8. Վերականգնված ՊՎՍ-ի թափոնների օգտագործմամբ մշակված է
ուլրտամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությանը ենթարկված
կտորեղենների մեխանիկական հատկությունների բարելավման
եղանակ:

9. Ստացված են տեքստիլ արդյունաբերության թափոնների և
վերականգնված ՊՎՍ-ի օգտագործմամբ ջերմա- և ձայնամեկուսիչ ոչ
գործվածքային կտորեղեններ:

10. Ուսումնասիրված է ոչ կոնդիցիոն ՊՎԲ-ի օգտագործումը տեքստիլ
արդյունաբերությունում: Ցույց է տրված, որ ոչ կոնդիցիոն ՊՎԲ-ը
կարող է օգտագործվել տեքստիլ արդյունաբերության թափոնների
հետ մահուդանման կոմպոզիցիա ստանալու համար:
Ցույց է տրված, որ որ ոչ կոնդիցիոն ՊՎԲ-ը (որոշակի մակնիշի) կարող
օգտագործվել տեքստիլ արդյունաբերությունում որպես չլվացվող

ապրետ կարի արտադրատեսակներում:
11. Առաջարկված է և ցույց է տրված ՊՎՍ-ի և ՊՎԲ-ի թափոնների

կիրառման նոր եղանակների ներդրումը, արխիվային փաստաթղթերիև հին ձեռագրերի վերականգնման համար վերականգնողական
տեխնոլոգիայում (Մաշտոցի անվան Հին Ձեռագրերի ինստիտուտում):

ԷՊՌ (էլեկտրոնային պառամագնիսային ռեզոնանսի) եղանակով
ուսումնասիրված է ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցության մեխա-
նիզմը ՊՎՍ-ի և ՊՎԲ-Ի թափոնների վրա, որը կարևոր նշանակություն ունի
նրանց ծերացման պրոցեսների հակաօքսիդանտների և ֆոտոկայունա-
ցուցիչների ընտրման և ամրության հատկությունների բարելավման
համար:

in
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