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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

ԱՄԿՊ Կենտրոնական Կոմփտեի Մայիսյան պլենումը լսեց
ու քննարկեց <<Բնակչության պահանջմունքները և ժողովրդական

տնտեսության կարիքները բարելավելու համար քիմիական ար--

դյունաբերության և առանձնապես սինթետիկ նյութերի ու դրան-
ցից պատրաստվող առարկաների արտադրության զարգացումն
արագացնելու մասին>> ընկ. Ն. Ս. Խրուշչովի զեկուցումը և վիթ-
խարի աշխատանքների որոշում ընդունեց:

Ինչպես ընկ. Խրուշչովի զեկուցումը, այնպես էլ պլենումի

ընդունած որոշումը ուշադրությամբ ուսումնասիրելի՛ս տեսնում

ենք, որ հիմնականում խոսքը վերաբերվում է սինթետիկ կաուչուկ-

ների, արհեստական և սինթետիկ մանրաթելերի, ինչպես նաև պը-
լաստիկ մասսաների ու նրանցից պատրաստվող առարկաների

արդյունաբերության արագ զարգացմանը: ...

Վերոհիշյալ երեք տիպի սինթետիկ նյութերը՝ կաուչուկները,
մանրաթելերը ու պլաստիկ մասսաները քիմիական գիտության և

արդյունաբերության նորագույն բնագավառի՝ այն է բարձրամո-
լեկուլյար միացությունների քիմիայի զարգացման արդյունք են:

Բարձրամոլեկուլյար միացությունների քիմիան, որը երբեմն
անվանվում է սինթետիկ խեժերի, ինչպես նաև պոլիմերների քի-
միա, հանդես եկավ քսաներորդ դարի սկզբին և առանձնապես

սկսեց արագ զարգանալ ու մեծ նվաճումների հասավ վերջին երեք

տասնամյակների ընթացքում: Ներկայումս քիմիական գիտությունը
աշխատում է ոչ միայն վերարտադրել բնության մեջ գոյություն
ունեցող մարդուն անհրաժեշտ նյութերը (կաուչուկ, մետաքս, ներ
կեր), այլև քիմիական եղանակով ստանում է շատ արժեքավոր

հատկություններով նյութեր, որոնց նմանը բնությունը չունի, միա՛-
ժամանակ առանց այդ նյութերի դժվար է ապահովել մեր օրերի
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տեխնիկայի առաջընթացը: Մի կողմից բավարարել ժողովրդական
մասսաների անընդհատ աճող պահանջները, մյուս կողմից ապա-
հովել ժամանակակից տեխնիկայի արագ զարգացումը, ահա ին-
չումն է կայանում սինթետիկ նյութերի ու դրանցից պատրաստված

առարկաների արտադրության զարգացումը արագացնելու որոշ-
ման իմաստը:

Հայաստանը գերազանցապես քիմիական արդյունաբերության
երկիր է, որտեղ բարձրամոլեկուլյար միացությունների արտադրու-

թյունը (Կիրովի անվան սինթետիկ կաուչուկի, պոլիվինիլացետա-

տի, կառուցվող ացետատային մետաքսի և նախագծվող պոլիվի-

նիլքլորիդի գործարանները) ու նրանց մշակումը (Երևանի ավտո-

դողերի, Էջմիածնի պլաստմասսաների գործարանները, դերման-
տին-մոմլաթի ֆաբրիկան և այլն) գերակշռող տեղ են գրավում:

Եղբայրական Ադրբեջանից սպասվող բնական գազի մուտքը
Հայաստան, ավելի ևս մեծ հեռանկարներ է բացում սինթետիկ
նյութերի արտադրության համար մեզ մոտ:

ՍՄԿՊ Կենտրոնական Կոմիտեի Մայիսյան պլենումի որոշու-
մով նախատեսվող վիթխարի աշխատանքները իրագործելու հա-

մար պահանջվում է ոչ միայն քիմիայի գոյություն ունեցող նվա-
ճումների ներդրումը ու գործոյլ գործարանների վերակառուցումը
ու ընդլայնումը, այլև, ելնելով եղած նվաճումներից, նորի ստեղ-
ծումը:

Այս որոշումը իրագործելու համար առաջնահերթ դեր է խաղա-

լու վերոհիշյալ բնագավառի վերաբերվող գիտական և գիտա-պո-

պուլյար գրականության օգտագործումը, առանց որի դժվար է
պատկերացնել, ինչպես նորի ստեղծումը, այնպես էլ քիմիական

գիտելիքների պրոպագանդայի ծավալումը:

Ելնելով վերոհիշյալից, միանգամայն հասկանալի է դառնում

թե որքան ակտուալ ու շնորհակալ գործ է ձեռնարկել Հայկ. ՍՍՌ

Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական ռեսպուբլիկական գրադա-
րանի տեղեկատու-բիբլիոգրաֆիական բաժինը, սինթետիկ նյու-
թերի և դրանցից պատրաստվող առարկաների վերաբերյալ
հանձնարարական գրականության համառոտ ցանկի կազմելու և
հրատարակելու գործում:

Հանձնարարական գրականության համառոտ ցանկը կազմված
է հետևյալ սկզբունքով: Նրա մեջ հիշատակված են պարբերական

մամուլում, ինչպես ռեսպուբլիկական, այնպես էլ կենտրոնական,
Մայիսյան պլենումում քննարկված հարցերի շուրջը լույս տեսած
հոդվածները: ԲարձրամոլԵկուլյար՝ միացությունների, սինթետիկ
խեժերի ու պոլիմերների, կաուչուկների, մանրաթելերի ու պլաս-
տիկ մաասաների, դրանց ստացման, ինչպես և դրանցից պատ-
րաստվող առարկաների քիմիայի ու տեխնոլոգիայի վերաբերյալ
գիտական ամսագրերի հոդվածների, առանձին գրքերի և մենա-
գրությունների անունները:

Այս բնագավառի չափազանց արագ զարգացման հետևանքով
լույս տեսնող գրքերը և մենագրությունները շատ շուտ հնանում
են, դրանով է պատճառաբանվում այն, որ հանձնարարական հա-
մառոտ ցանկը ընդգրկում է հիմնականում 1953 թվականից մինչև
մեր օրերը լույս տեսած գրականությունը: 1953 թվից առաջ լույս
տեսած համապատասխան գրականության համար ուղեցույց կարող
է ծառայել ռեսպուբլիկական գրադարանի կատալոգները:

ԱԼ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՐՑԵՐ

Լենին Վ. Ի. Սովետական իշխանության հերթական խնդիրները:

Երկեր: 4-րդ հրատ. Հա. 19, էջ 307:
ՍՄԿՊ համագումարի դիրեկտիվները ԱՍՈՄ ժողովրդական

տնտեսության զարգացման 1956-1960 թվականների վեցերորդ

հնգամյա պլանի վերաբերյալ: (Ընդունված է 1956 թ. փետրվարի

25-ին): Ե... Հայպետհրատ, 1956, էջ 19--21:
Բնակչության պահանջմունքները և ժողովրդական տնտեսու-

թյան կարիքները բավարարելու համար քիմիական արդյունաբերում

թյան և առանձնապես սինթետիկ նյութերի ու դրանցից պատրաստ-

ված առարկաների արտադրության զարգացումն արագացնելու մա.

սին: ՍՄԿՊ Կենտկոմի պլենումի որոշումը ընկեր Ն. Ս. Խրուշչովի

զեկուցման առթիվ՝ ընդունված 1958 թվականի մայիսի 7-ին: <<Սո-

վետ. Հայաստան>>, Ե., 1958, 9 մայիսի, 108, էջ 1.

Խրուշչով Ն. Ս. Բնակչության պահանջմունքները և ժողովրդա-

կան տնտեսության կարիքները բավարարելու համար քիմիական

արդյունաբերության և առանձնապես սինթետիկ նյութերի ու դրան-

ցից պատրաստված առարկաների արտադրության զարգացումն

արագացնելու մասին: Ընկեր Ն. Ս. Խրուշչովի զեկուցումը ՍՄԿՊ

Կենտկոմի պլենումում 1958 թվականի մայիսի 6-ին: <<Սովետ, Հա-

յաստան>>, Ե., 1958, 10 մայիսի, N 109, էջ 1--3, 11 մայիսի,
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տոսի, N 202, էջ 2.
Միրզաբեկյան Ժ. Արհեստական թելեր: Երևանի կաբելի գոր-

ծարանում մոտ ապագայում օգտագործելու մասին] <<Սովետ. Հա-
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© National Library of Armenia
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Госхимиздат, 1957. Сб. 1--...
Юкельсон и. и. Технология

основного органического синте-

за, [Учеб. для хим. технику-
мов]. M., Посхимиздат, 1958.
528 стр.

о
УСПЕХИ химии
и ТЕХНОЛОГИИ

ПОЛИМЕРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ
основного

ОРГАНИЧЕСКОГО
СИНТЕЗАas

Химия и физико-химия вы
сокомолекулярных соединэний
Доклады к седьмой конферен

по высокомолекулярных
соединениям. M., Изд-во АН
СССР, 1952. 312 стр.

Հոդվածներ

Գասպարյան Ա. Ինչ են մոնոմերները և պոլիմերները: <<Սո-

վետ. Հայաստան>>, Ե., 1958, 25 մայիսի, M 121, էջ .2.
Գյուլբուդաղյան է. Քիմիան բարիքների անսպառ աղբյուր:

Պոլիմերների մասին: «Երևան>>, 1958, 8 հունիսի, 112, էջ 2.

Арбитман С. MI. и Левин А. Н. Непрерывная водноэмуль-
сионная полимеризация стирола. <<Хим. пром-сть>>, 1958, Ne 2,
стр. 27 -32.

Берлин A. A. Химия больших молекул. <<Наука и жизнь>>,
1958, N@ 3, стр. 6-11.

Дринберг A. Я., Фундилер Б. M. и Фрост А. M. Получение
и исследование сополимеров стирола с метакрилатом. <<Журнал
прикладной химии>>, T. 31, вып. 5, 1958. стр. 771-777.

Кренцель Б. А. Основа органического синтеза. <<Наука и
жизнь>), 1958, N@ 3, стр. 12 -- 16.

Несмеянов A. Н. Высокомолекулярные соединения <ППав-
да>>, 1958, 11 мая, No 13i, стр. 2

Пономарев Л. Эскапон. производстве и применении
эскапоновых полимеров в нар. хозяйстве]. <<Технина- молоде-
жи>>, 1958, N@ 5, стр. 35-36.

Радченко и. и. и Фишер Л. Сополимеры дивинила с
Бысоким содержанием стирола. <<Каучук и резина>>, 1958, N@ 1,
стр. 3-- 9.

Топчиев A. в. Развивать научные исследования в области
органического синтеза. <<Правда>>, 1958, 6 июня, 157, стр. 2.

Федоренко Н. П., Щукин Е. I.. и Маркевич В. A. Промьни-
ленность синтетического этилового спирта за рубежом. (Обзор
иностр. литературы). <<Хим. пром-сть>>, 1958, Ne 2, стр. 58-- 63.

Фельдман P. и., Миронова A. К. и Соколов с. и. Влияние
пластифицирующих добавок на механические свойства совмест-
ного полимера винихлорида с винилиденхлоридом и поливинил-

хлорида. <<Колоидный журнал>>, 1958, T. 20, вып. 1, стр.
106-109.

13
12
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ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԽԵԺԵՐ

Бакланов н. А.ии Вашин г. 3. Химическое оборудование из

винипласта. Конструирование, изготовление и эксплуатация.
M., Госхимиздат, 1956. 224 стр.

Бapr э. и. Технология синтетических пластических масе.
Л., Госхимиздат, 1954. 656 стр.

Винипласт. Краткий обзор свойства и методов обработки,

ЛI, Госхимиздат, 1955. 36 стр.
Гордон I. Я. Хлористый винилиден и его сополимеры. M.,

Госхимиздат, 1957, 123 стр.
Горяйнов к. Е. Синтетические смолы как связущее в мине-

раловатных изделиях. M., 1955. 16 стр.
Егоров и. А. Фаолит и его применение в кимической про-

мышленности. M., Госхимиздат, 1956. 76 стр.
Забродкин А..I. Карбамидные смолы и их применение в

деревообрабатывающей промышленности. M., 1957. .22 стр

Зильберман Е. Н. Методы получения капролактама. Дзер-
жинкс, 1957, 24 стр.

Изготовление и монтаж технологических трубопроводов и
производственной канализации винипласта. M., 1956. 19 стр.

Ионообменные смолы в медицине биолопии. [Сб. статей].
с англ. Под ред. и с предисл. проф. Я. Капланского. M.,

Изд. иностр. лит. 1956. 373 стр.
Лазарев А. и. и Сорокин M. Ф. Синтетические смолы для

էлаков. M. -- Л.. Госхимиздат, 1953. 400 стр.
Лосев и. II. и Петров Химия искусственных омол.

[Учебник]. М.-- Л., Госхимиздат, 1951. 432 стр.
Михеев и. П. Прессматериалы на основе феноло-формаль-

дегидных смол. M., Госхимиздат, 1955. 124 стр.
Праведников А. н. и Липатов ю. C. Методы получения и

ու
свойства привитых и блок-полимеров. M., 1958. 36 стр.

Рекун M. Е., Дмитрашенко и. A. Сварка винииласта при
изготовлении оборудования для цехов гальванических покрытий

M., 1955. 14 стр.

14

ние в производстве блочного 19-
i

листирола. Опыт Кусков. хим-
завода. М., Госхимиздт,. 1956.
35 стр.

Хопфф и др. Полиамиды.
Пер. с нем. M., Госхимиздат,химия

искусственных 1958. 452 стр.смол Чегодаев Д. Д. Фторопласты.
мол Госхимиздат, 1956. 86 стр.

Шайбер и. Химия и техноло-
гия искусственных смол. пер, с
нем. Под ред. проф. Б. Н. Рут-
ковокого. M. --- J1., Госхимиздат.
1949. 594 стр.

Шупкий С. В. и Пуркин в.
" Винипласт. Л. - М., Госхимиз-

дат, 1953. 148 стр.

Сапомников M. Устрой-

с1во трубопроводов ииз пласто-
вых труб. Л., 1956. 16 стр.

Пауэре Օ. Синтетические
смолы и каучуки. Пер. с англ.,
M. Госхимиздат, 1948.
280 стр.

химияТенибал A. P. Сварка вини- тахнология
I аста. ГОпыт вагоноремонтного кокусстванных

завода им. Войтовича]. M.,
1956. 14 стр.

Федорович A. Применение
винипласта и миноделии. 1957

стр. .
Филатова A. A. и Маркина

A. A. Техническое нормирова-

15
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Гавурина P. к., Медведева П. А. и Яновская ա. г. Литые

ненасыщенные полиэфирные смолы, отвердеваемые на колоду.

<<Журнал прикладной химии>>, T. 31, вып. 1, 1958, стр.
116- 124.

Рябчиков д. Ионообменные смолы. <<Правда>>, 1958, 14
мая, No 134, стр. 3.

ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԿԱՈՒՉՈՒԿ
Գրքեր

Анализ продуктов производства синтетического этилового

спирта и оинтетических каучуков. Сост. н. A. Исакова, А. и.
Гуляева, в. Ф. Поликарпова и др.- M., Госхимиздат, 1957.
376 стр.

25 лет заводу синтетичеокого каучука. [Ярославский завод).

Ярославль, 1958. 132 стр.
Крючков А. П. Общая технология синтетических каучуков.

Гчеб. пособие для производ.
техн. курсов и техн. школ].

Госхимиздат, 1954. 324 стр.
Лабутин А. Л. Коррозия

и способы защиты оборудов.

промышленности синтетиче-

СИНТЕТИЧЕСКИЙ
ского каучука. M., Госхим-

КАУЧУК издат, 1955. 140 стр.
Синтетический каучук.

Пер. с англ. Л., Госхимиз-

дат, 1957. 998 стр.
Смирнов Н. и. Синтетиче-

ские каучуки. (Учебник]. Л.,
Госхимиздат, 1954. 456 стр.

16

Ящунская Ф. и. Синтетический каучук и его применение

в народном хозяйстве. M., Госхимиздат, 1958. 80 стр.

Հոդվածներ

Հակոբյան Ալ. Բնական և սինթետիկ կաուչուկներ: «Սովետ.

Հայաստան>>, Ե., 1958, 26 հունիսի, N 146, էջ 2.

Борисов Н. и Ставицкий и. к. Винилсодержащий кре-
мний--органический каучук. <<Каучук и резина>>,. 1958, N@ 2.

стр. 1
Диксон С., Рексфорд Д. и Parr Д. Сополимер фтористого

винилидена и гексафторпропилена. Термостойний каучук. (Ста-

стья из США]. <<Хим. наука и пром-сть>>, T. 3, N@ 3, 1958, стр.
365-- 370.

Катренко Д. Рассказ о каучуке. <<ггитатор>>, 1958, No 12,
стр. 21

Получение маслонаполненного дивнил-стирольного каучука
Сообщ. 1. <<Каучук и резина>>, 1958, Ne 1, стр. 24-- 27. Авт.
В. Шаталов, Н. M. Косюков, T. в. Башкатов и др.

Медведев С. Синтетический каучук. <<Правда>>, 1958. 11
мая, N@ 131, стр. 2.

Яшунская Ф. и. Каучук. видах синтетических каучуков].

<<Наука и жизнь>>, 1958, N@ 3, стр. 17... 22.

ԿԱՈՒՉՈՒԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՌԵՏԻՆԵ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գրքեր

Ангерт Л. Г. и Кузьминский A. Роль и применение анти-

оксидантов в каучуках и резинах. M., Госхимиздат, 1957.
68 стр.

Аронсон А. Технология подготовительного производства
в резиновой промышленности. Л., Госхимиздат, 1955, 188 сто.

Арцимович А. Н. Типовой технологический процесс изго
товления деталей из сырой резины на предприятиях. в кн.: Ан
телевич M. M. Применение графитированны фасонных изделий

промьшленности. ԿԱԳՏԵՐԱԿԱՐԱ,
Библиота

17
ՀԱՍՌ-
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Безпалов и. Ф. Кордин. Но-
вый звукоизоляционный мате-
риал. Производство и способы

применения в строительстве.
Л1-М., 1955. 48 стр.

Вайнберг и. A. Горячая ву.--
канизация в обувном производ-

возготавительного

стве. M., Гизлегпром, 1955.
231 стр.

Володарский A. Н. Рабо-
та машиниста резиноомеоителя.
M., Госхимиздат, 1957, 46 етр.

Гуль В. Е. Дефектоскоп для
обнаружения пороков на вну-
тренних полостях резиновых py
кавов. в кн: Крон A. Я. Универ-

сальный шаровой проверочный прибор для металлорежущих
станков. M., 1956, 15 стр.

Жеребков с. к. Крепление резины к металлам. M., Гос-
химиздат, 1956,- 148 стр.

Зайцев и. и. Новое в организации производства рукавов
на заводе <<Каучук>> и Ленинградском заводе РТИ. M., Госхим-
издат, 1956. 32 стр.

Зуев Ю. С. и Борщевская A. 3. Методы защиты резиновых
изделий от озонного растрескивания. (Состояние вопроса в нау-
ке и пром-сти]. M., 1957. 39 стр.

Кашин В. A. и Никотин II. II. Изготовление и применение
резины в кабельном производстве. M.-Л., Госэнергоиздат, 1956.
328 стр.

Коробков I.. А. Определение морозостойкости и других
температурных констант пластмасс и резин на эргометре. M.,
1955. 13 стр.

Ковальчук в. П. и Евзович В. Е. Электропаровая сектор-
пая форма. M., Автотраноиздат, 1955. 16 стр. со схем.

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для
оборудования и технологической оснастки. M., 1956. 16 стр.

с чарт.
Кошелев Ф. Ф. и Кличов

с. Общая технология резины.
it

[учеб. пособие]. M., Госхимиз-

дат, 1958. 480 стр.
A. С. Окисле- РАБОЧИХ-НОВАТОРОИ

Кузьминский ВА, ПРОИЗВОЗСТВА

ние каучуков резин. M., Гос-
химиздат, 1957. 319 стр.

Куранов и. в. Поточная по- новое
луавтоматическая линия по из- В ПРЕССОВАНИИ

РЕЗИНЬ

ОБЩАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

РЕЗИНЫ гстовлению резины. M., 1955.
16 стр.

Лежнев Н. н. Методы уско-
ренного теплового старения pe-
вин. возможности использова-
ния ускоренного старения для
оценки гарантийных сроков кра
нения резин]. M., Госхимиздат,
38 стр.

Методы расчета и испытания автомобильных шин. (Сб. ста-

тей). M., Госхимиздат, 1957. 196 стр.
Молоков M. Н. и Дуб С. и. Производство резиновых игру-

шек. М., 1954. 148 стр.
Найдин к. Омский шинный завод. Омск, 1956. 48 .стр.

Новое в прессовании резины. M., 1958. 10 стр.

18 19
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Опыт работы Свердловского завода резиновых технических
изделий. (Сб. статей]. M., Госхимиздат, 1956. 24 стр.

Передовые методы приготовления обработки смесей из
бутадиен-стирольных каучуков. M., Госхимиздат. 1955. 44 стр.

Передовые приемы работы на заводах резиновой обуви и
резиновых изделий широкого потребления. M.. Госхимиздат,
1957. 52 стр.

Подлубный С. A. Вулканизация соединений транспортных
лент и приводных ремней. M., Углетехиздат, 1957. 12 стр.

Прочность связи между элементами резино-тканевых мно
10СЛОЙНЫХ изделий в производстве и эксплуатации. (Материалы
научно-техн. конф.). M., Госхимиздат, 1956. 215 стр.

Рабей M. Л. и Григорьев в. к. Применение резины в тру-
щихся уздах движителей и других судовых механизмов. M.,
1955. 56 стр.

Рогов Н. A. Производство регенерата, (Учеб. пособие
для подготовки и повышения квалификации рабочих предприя-
тий шинной и резиновой пром-сти). M., Госхимиздат, 1957,
247 стр.

Троянкер С. У. Рационализаторокая и изобретательская
работа на заводе <<Каучук>>. M., Госхимиздат, 1957. 52 стр.

Усталость высокополимеров. M., Госхимиздат, 1957.
135 етр.

Челюк A. П. и др. Производство приводных ремней, транк.-
портных лент и рукавов. (Учеб. пособие для производ.-техн.
курсов и техн. школ мастеров предприятий резиновой промыш-
лэнности). M., Госхимиздат, 1954. 244 стр.

Щербачева M. А. Химические методы анализа резины.
Тоехимиздат, 1957. 123 стр.

Հոդվածներ

Баденков Ф. Шинная промышленность ФРГ. (Заметки о
поеещении шинных и машиностроит. заводов, производящих
оборудование для шинных заводов] <<Каучук и резина>>, 1957,
No 8, стр. 36 --40, 1958, Ne 4, стр. 36--39.

:20

Сапронов в. А. Новый метод ширения корда в шинном

производстье. <<Каучук и резина>>, 1958, No 1, стр. 27-- 30.
Селезнев и. и. Новые шины. <<Наука и жизнь>>, 1958,

6, стр. 5.
Троянкер с. У. и Степанянц Н. с. Новый споссб изготов-

ления напорных рукавов. <<Каучук и резина>>, 1958, Ne 1,
стр. 30-- 31.

Файман Л. С. Технологическое оборудование шинного про-
изводства за рубежом. (Из иностр. лит-ры). <<Каучук и резина>>,
1958, N@ 5, стр. 37-40.

ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐ
Գրքեր

Алексеенко в. и. Выставка каучуков и пластических масс
Париже. M., 1957, 48 стр.

Белинков Прессование полихлорвиниловых манжет
способом литья под давлением. Л., 1955, 8 стр.

Бокшицкий В. В. Пластические массы и их пожарная опас-
ность. M., 1958, 151 стр.

Брандербургер к. Основы прессования пластических масс.
Пер. с нем. M. Г. Гурария. M. Госхимиздат, 1956. 111 стр.

Волкова в. Л. Пластмассовые материалы и изделия. M.
1957. 15 стр.

Волосатов в. A. Универсальные блоки для штамповочных
прессовочных работ. М., 1955. 24 стр.

Демин Е. Н. Конструкция прессформ для пластических
масс. М.-Л., Машгиз, 1952. 228 стр.

Демин Е. Н. Приспособления, применяэмые в производстве
изделий из пластмасс. Л.; 1955. 12 стр.

Демин Е. н. Прогрессивные методы проектирования и из-

готовления прессформ. М.-Л., Машгиз, 1957. 128 стр.
Егоров с. в. Обработка резанием конструнционных и част-

маос. M., Оборонгиз, 1955. 116 стр.
Исследования некоторых резиновых и пластических матэ-

риалов. Сб. статей. M., Оборонгиз, 1957. 81 стр.
21

© National Library of Armenia



Кановец и. Ф. Определение технологических характери-
стик термореактивных пластиков. M. 1956. 37 стр.

Кислородная резка, сварка и напыление пластмасс. (Сб.
статей]. M., Машгиз, 1957. 163 стр.

Коган д. Ф. и Пик и. ա. Прессовочные материалы из от-

кодов производства. M., 1956. 43 стр.
Лабутин А. л. Борьба с химическим разрушением метал

лов. (ооррозионостойкие полимеризационные пластмассы). Л.,
1955. 40 стр.

Левин А. Н. и Безходар-
ный Н. Ф. Оборудование
завода пластических маес.
М.-Л., Госхимиздат, 1950.
268 стр.

Лосев Б. и. и Коновалов
П. г. Химия и технология

ОВОРУДОВАНИВ
ЗАВОДОВ пластических масс. M., 1956.

ПЛАСТИЧЕСКИХ Ч. 1. Конденсационные
MACO смолы и пластмассы на их

основе. 152 стр.
Николаев A. Ф. Пластиче-

ские массы заменители
металлов. Л., 1956. 44 стр.

Новаторы промышленно
сти пластических масс. Л.,
Госхимиздат, 1954-1956.
Вып. 4-6.

Ноткин Б. М. и др. Передовой опыт прессования изделий
из пластических масс. М., Госхимиздат, 1955. 95 стр.

Обработка металлов и пластмасс резанием. Сб. статей. M.,
Машгиз, 1955. 124 стр.

Оникул Я. Е. и Старшун к. 3. Штамповка неметалличе-
ских материалов. М.-Л., Машлиз, 1955. 59 стр.

Перевод ручных винтовых прессов на гидравлические. M.,
Росгизместпром, 1956. 5 стр.
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Полиэтилен. Справочное руководство. Л., Госхимиздат,
1955. 43 стр.

Петров С. Пластические массы и их использование. M.,
1955. 24 стр.

Пик и. Ш. и Ноткин Б. INI. Организация работы по сниже-
нию брака при прессовании пластмасс. M., Госхимиздат, 1957.
93 стр.

Пик и. ա. и Левин A. Н. Основы производства изделий из
пластмасс. M., 1954. 320 стр.

Розен Б. Я. Материалы

неограниченных возможно-
стей. M., 1957. 39 стр.

БАЯ РОДЕЙ

Соколов А. А. Универсаль-
ные блоки для прессования
термореактивных пластмасс.
Л., 1956. 19 стр.

НЕОГРАНИЧЕННЫХТатевосян Օ. Аппарат

Аипст-2.4-2 для испытаний MHOL
ВОЗМОХ

пластмасс на свето-термо-

стойкость. М., 1957. 29 стр.

Штурман A. А. Техноло-

гия прессования изделий из

термореактивных пластмасс.
M., Медгиз, 1956. 63 стр.

Հոդվածներ

Գրիգորյան Ք. Պլաստմասսաների մասին: <<Բանվոր», Լենինա-

կան, 1956, 28 հունիսի, 151, էջ 3:

Антифрикционные пластмассы--- игурит и пластатекс. ИИз

иностр. печати). <<Гидролизная пром-сть>>, 1958, Ne 4, стр. 32
Берлин A. Новые виды пластиков. <ППавда>>, 1958, 14

мая, No 134, стр. 3.
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Пик и. ա. и Зайцева A. M. Интенсификация процесса
прессования аминопластов. <<Хим. пром-сть>>, 1958, N@ 2, стр.
54-- 56.

Похомов в. и. Армированные пластические массы как кон-
струнционный материал. <<Хим. наука и пром-сть>>, T. 3, Ne 3,
1958, стр. 337 342,

ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Գրքեր

слоистых пластиков при ремонте металлорежущих станкоз.
машиностроит. завода им. В. и. Ленина]. Л. ,1956. 19 стр.

с черт.
Пластические массы в машиностроении. Сб. трудов Ураль-

ского собещания по пластмассам. M., 1958. 251 стр.
Пластмассы в медицине. [Сб. статей]. M., Медгиз, 1957.

186 стр.
Шапошников С. и. Клише и стереотии из пластмасс. Обзор

отечств и иностр. литературы. M., 1956. 28 стр.

Баранов А. M. Изготовление штампов из пластмасс. По
материалам иност. лит-ры]. M., 1957. 37 стр.

Бегиджанова А. П. Применение пластмасс в машиностров-
чии. M., 1957. 25 стр. с илл.

Белаковский Б. M. Изготовление игрушек и галантерейных
изделий из целлулоида. M., Росгизместпром, 1957. 44 стр.

Варденбургер A. к. Пластичесние массы в электротехни-
ческой промышленности. М.-Л., Госэнергоиздат, 1957. 232 стр.

Виц ю. и. Прессование электроизоляционных деталей.
М.-Л., Госэнергоиздат, 1955. 144 стр.

Вопросы применения препаратов пластических масс в ме-
дицине. Сб. ст. M., Медгиз, 1956. 254 стр.

Дворецкий Ф. Пластмассы в машиностроении. Киев
Москва, Машгиз, 1956. 188 стр.

Лапидус А. Применение пластмасс для направляющих
станков. M., 1956. 67 стр.

Методические указания по изготовлению и применению
детских типовых лечебно-профилактических шин из пластмассы
(винипласта]. Л., 1957. 32 стр.

Наумов и. 3. Пластические массы и их промышленное
применение. M., Трудрезерьиздат, 1956. 47 стр.

Петухов А. В. и Чесноков Н. Н. Изготовление деталей обэ-

рудования из древесно-слоистых пластиков. [Из опыта Невокого
машиностроительного завода им. В. И. Ленина]. M., 1956.
16 стр.

Петухов A. в. и Чесноков Н. Н. Применание древесно-
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Հոդվածներ

Միխայլով Դ. Տուն պլաստմասսաներից (նախագիծ), <<Բան-
վոր>>, Լենինական, Ե., 1956, 20 հունիսի, 144, էջ 3:

Акутин M. Пластические массы -- всем отраслям народного
хозяйства. <<Правда>>, 1958, 14 мая, Ne 134, стр. 3.

Дороненков и., Требуков П. и Езерский A. Материалы из
пластмасс-в строительство. <<Строит. материалы>>, 1958, N@ 1,
стр. 18-- 21.

Каменский и. и Титов В. Пластмассы в народном хозяйст-
ве. <<Коммунист>>, Ереван, 1958. 31 .мая, 179, стр. 2.

Липгарт А. и Шуеббаков P. Пластмассу -- В автомобилестро-
ение. <<Комсом. правда>>, 1958, 18 июля; Ne 167, стр. 3.

Миротворцев Н. Грандиозная программа производства то-
варов народного потребления. <ППавда>>, 1958, 21 мая, N@ 141,

стр. 3.

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՄԱՆՐԱԹԵԼ

Գրքեր

Артеменков M. А. Техника безопасности при производстве
РИСКОЗНОГО волокна, целлофана и капронового шелка. M., Гиз-
легпром, 1957. 142 стр.

Волокна из синтетических полимеров. Под ред. Р. Хилла.
Пер. с анел. A. В. Волихиной и др. M., изд. иностр. лит., 1957.
505 стр.

Данилин А. П. и Груздев в. A. Установка для непрерызной
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мероеризации целлюлозы на
предириятиях искусственно.о
волокна Швеции. M., 1957.
20 стр.

Зарина Е. Я. и др. Освоение
новых технологических процес-

на клинском комбинате

ВОЛОКНА искусственного волокна. M.,
биитетичессих Гизлегпром, 1955. 44 стр.
ПОВИЛЕРОВ Искусственное волокно. М.,

1958.
Сб. 14. Производство сер9-

углерода. 80 стр.
Кларе г. Химия и технология

полиамидных волокон. Пер. с
нем. Д. и. Тумаркина. M., Гиз-
легпром, 1956. 247 стр.

Кудрявцев Г. и. и др. Про-
ИЗВОДСТБО полиэфирных волокон

и пленок. По материалам отчета о командировке в Чехослова-
гию). M. 1957 г. 35 стр.

Маркузе к. MI. Крашение изделий из химических волокон.
M., 1957. 56 стр.

Организация труда прядильщиков капронового производст-
ra. M., Гизлегпром, 1955. 44 стр.

Переработка искусственных волокон. Пер. с англ. Д. И.
Венедиктова, и к. Лупандина. M., Гизлегпром, 1956.
263 стр.

Плаксин С.А. и Ростовцев в. Е. Отделка тканей из шта-
бельного волонна. Иваново, 1956. 138 стр.

Предприятия искусстьенного волокна Италии. По матери-

лам отчета о командировке]. M., 1957. 74 стр.
Производство химических ВОЛОКОН В Германской Демокра-

тичесной Республике. По материалам отчета о командировке] М.,

.1957. 58 стр.
Прядильное производство. M., 1957.

Вып. 9. (Умберто Никодано). Переработка нскусственных и
синтетичеоких волокон на машинах шерстопрядильного производ-
ства. 26 стр.

Роговин 3. А. Основы химии и технологии производства
химичеоких БОЛОКОН. M., 1957. 744 стр.

Роскин Е. С. Настоящее и будущее синтетических ВОЛОКОН.

Л., 1957. 63 стр.
Синтетическое волокно энкалон и грилон. (Производство,

пэреработка, применение) M., 1955. 70 стр.

Стенограмма совещания по научно-техническому сотрудни-

честву СССР и стран народной демократии в области производ-

ства химических волокон 12 апреля 1956 r. M., Гизлег-

пром, 1956. 303 стр.

Справочник по аналитическому контролю в производстве-

искусственных и синтетических волокон. M., Гизлегпром, 1957,

566 стр.
Таиров С. A. и Чачхиани А. Б. Оборудование заводов и;-

нусственных волокон. [Учебник для техникумов]. M.,a Пизлег-

пром, 1955. 504 стр.
Технология производства синтетических волокон в Горман-

ской Демонратической Республике. M., 1957. 24 стр.
Химические волокна. М., 1957. Вып. 1-- 2.
Химия и технология искусственных волокон. [Сборник пе-

реводов работ и обзоров, опублик. в иностр. лит-ре]. М., изд.

иностр. лит-ры. 1955. 216 стр.
Черток Л. Օ. Новые ткани из синтетических волокон и тех-

нология их обработки в швейном производстые. M., Гизлегпром,

1956. 43 стр.

Հոդվածներ

Առաքելյան Ս. Արհեստական և սինթետիկ մանրաթել: «Ավան-

դարդ», Ե, 1958, 3 հունիսի, 66, էջ 3:
Белов и. Рождение волокна. Клинском комбинате искус-

ственного волокна. Очерк]. <<Лит. газета>>, 1958, 5 июня, Ne 67,

стр. 1.
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Волков A. Задачи развития промышленности искусственно-
го и синтетического волокна. <<План. хозяйство>>, 1958. Ne 1,
стр. 14-23.

Конкин А. А. и Петухов Б. В. Производство синтетического
болонна лавсан в СССР. <<Текстильная промышленность>>, 1958,
No 1, стр. 15-16.

Нудрявцев г. и. Шейн T. и. и Батикян в. A. Новое волок-
но полиамидного тила <<капронант>>. <<Хим. пром-сть>>, 1958,
No 3. стр. 29- 32.

Мазов ю. А. о методике исследования деформации изо-
тропного капронового волокна. <<Текстильная пром-сть>>, 1958,

3, стр. 17-18.
Роговин 3. А. и Зазулина 3. А. Разработка методов полу-

чения новых типовых синтетических волокон. <<Известия выс.
учеб. заведений>> IM-во выс. образования СССР]. Химия и хим.
технология, 1958, 1, стр. 137 --146.

Роговин 3. А. Химические волокна. свойствах и приме-
нении]. <<Наука и жизнь>>, 1958, 3, стр. 23-26.

Роговин 3. А. Чудесные волокна. <<Правда>>, 1958, 11 мая,
131, стр. 2.

ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԼԱՔԵՐ, ՍՈՍԻՆՁՆԵՐ

Ванкатарман к. Химия синтетических красителей. Пер. с
англ. T. 1 -- 2 Л., Госхимиздат, 1956-1957.

T. I. Под ред. проф. Б. Порай-- Кошица. 803 стр.
T. II. Под ред. д-ра хим. наук Н. С. Вульфсона. 804--

1664 стр.
Роловченко II. Линолеум из полихлорвиниловой смолы.

Киев, 1957. 5 стр.
Дринберг A. Я. Искусственные олифы. Л.-М., 1947.

100 стр.
Дринберг A. Я. Тэхнология пленкообразующих веществ.

Натуральные и синтет. смолы, олифы, лаки и краски. Л., Гос-
химиздат, 1955. 652 стр.

Киттель Целлюлозные
лаки. JI., Госхимиздат, 1957.
327 стр.

Козловский А. Л. Синтетиче-

сние клеи. M., 1947. -100 стр.
Лазарев А. и. и Сорокин кимияM. Ф. Синтетические смолы для СИНТЕТИЧЕСКИХ

лаков. M.-մ.. Госхимиздат, КРАСИТЕЛЬИ

1953. 400 стр.
Порай-Кошиц A. Е. Избрал-

ные труды. Работы в области
органической химии, химии кра-
сяцих веществ и теории краше-
ния. M.-Л., изд-во Акад. наук
ССРР, 1949. 467 стр.

Романов Н. T. Контроль ка
чества смоляных клеэв. M.,
1957. 76 стр.

Чекалин M. А. Химия и тех-
пология органических красителей. M., Госхимиздат, 1956.
575 стр.

Шапошников в. Г. Органические красящие вещества.
1954. 520 стр.

Королев А. и. и Фодиман и. в. Состояние и тенденции
развития химии и производства синтетических красителей. <<Хмм-

наука и пром-сть>>, т. 3, 1958. No 2, стр. 138-- 145.
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջաբան
Ընդհանուր հարցեր
Քիմիական արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում

Օրգանական սինթեզ
Սինթետիկ խեժեր
Սինթետիկ կաուշուկ
Կաուչուկի մշակումը և ռետինե առարկաների արտադրությունը
Պլաստմասսաներ
Պլաստմասսների օգտագործումը
Արհեստական և սինթետիկ մանրաթել

Ներկանյութե՛ր, լաքեր, սոսինձներ

6
8

14
16
in
21
244

25
23

Տեխն. խմբ.ն Հ. Մանվելյան

Վերստուղող սրբագրիչ՝ Ա, Գեվորգյան

ՎՖ 08842 Պատվեր 532 Տիրաժ 1000

հանձնված է արտագրության 2/IX 1958 թ.
Ստորագրված է տպագրության 1958 թ.

Թուղթը 84X 1081/32: Տպագրական Պրատ, 1975 մամուր

ՀՍԱՌ Կուլտուրայի մինիստրության Գլխհրատի II տպարան, Երևան,
Կնունյանց փ. 8:
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